Eksperimentelle resultater fra IFE 19. – 23.mars 2007

	Dato
	Filnavn
	Prøve
	Spenning
	Kjeder?
	Kommentar

	19.mars
	samp1TriggerV


	Terpentin + 0.105g mod. lap.


	V0 = 0V

Vmax=20V
	Nei


	Hastigheten øker med økt spenning.

Ingen synlig forskjell i oppførsel av partiklene i og utenfor elektrisk felt.

	’’
	samp1V20V
	’’
	V=20V
	Tegn på kjeder
	Konveksjon, sterke sirkelbevegelser. Tegn på kjeder i øverste gap.

	’’
	samp1V15V
	’’
	V=15V
	Ja
	Konveksjon – kjeder bygger seg opp og rives fra hverandre. 

	’’
	samp1V10V
	’’
	V=10V
	Nei
	Raske sirkelbevegelser, men ingen kjeder.

	’’
	samp1v2V15V
	’’
	Vmin=10V
Vmax=23V
	Nei
	Sterke strømninger, stor partikkel i veien mot slutten.

	’’
	samp2V20V
	Terpentin + 0.048g mod. lap
	V=20V
	Nei
	Sterke strømninger

	’’
	samp2V15V
	’’
	V=15V
	Ja
	Kjededannelser etter hvert. Tørker til slutt.

	’’
	samp2V10V
	’’
	V=10V
	Nei
	Ingen tydelige sterke strømninger. Bevegelsen er der fremdeles. Antakeligvis for svakt felt.

	’’
	samp2TriggerV
	’’
	Vmin=0V
Vmax=25V
	Muligens
	Kanskje start på kjeder ved t=1:13. Konveksjon ødelegger. Tørker etter t=2:25.


	Dato
	Filnavn
	Prøve
	Spenning
	Kjeder?
	Kommentar

	20. mars
	silicon0P1V20V
	Silicon + 0.1g mod. lap.
	V=20V
	Nei
	For store partikler, må en runde til i UL-bad. Partikler av ulik størrelse samles i gapet.

	’’
	siliconp005V20V
	Silicon + 0.050g mod. lap.
	V=20V
	Muligens
	Kun en hel kjede, andre begynnende kjeder av små partikler. Tar lang tid før partiklene havner i det elektriske feltet.

	’’
	siliconp005V15V
	’’
	V=15V
	Nei
	For få partikler havnet i E-feltet. Noen små, noen store.

	’’
	siliconp005V10V
	’’
	V=10V
	Muligens
	Store partikler ødelegger. Noen små i kjedelignende formasjoner. 

	’’
	siliconp005

Triggervoltage
	’’
	Vmin=0V
Vmax=25V
	Nei
	For store partikler innenfor gapet. Etter hvert liten sirkulasjon og liten tilførsel av nye partikler.

	’’
	siliconp01V20V
	Silicon + 0.1g mod. lap.
	V = 20V
	Ja
	Kombinasjon av store og små partikler. Tegn på kjeder.

	’’
	siliconp01V15V
	’’
	V=15V
	Ja(?)
	En fin kjede. Bare små partikler i gapet. Få partikler.

	’’
	siliconp01V10V
	’’
	V=10V
	Nei
	Reaksjon, men ingen fullstendige kjeder.

	20.mars
	siliconp01

Triggervoltage
	Silicon + 0.1g mod. lap.
	V0 = 0V

Vmax = 25V
	muligens
	Store og små partikler. Samling i gapet, men utydelige kjeder.

	’’
	turp1TestLight
	Terpentin + 0.105g mod. Lap.
	Vmin=10V

Vmax > 20V
	Nei
	Konveksjon – ingen aggregering eller kjededannelser.

	’’
	turp1Dry
	’’
	V=15V
	Nei
	Hinne av tørket terpentin bryter lyset og gjør bildeanalyse vanskelig. Ingen synlige kjeder.

	’’
	turp2V15V
	Terpentin + 0.048g mod. lap.
	V=15V
	Nei
	Feil på film. Men boknotater viser til ingen resultater.


	Dato
	Filnavn
	Prøve
	Spenning
	Kjeder?
	Kommentar

	21. mars
	turp0p1V15V
	Terpentin + 0.105g mod. lap
	V=15V
	Nei
	Sterke strømninger. Antakeligvis for sterk kraft, og muligens for små partikler.

	’’
	turp0p1V10V
	’’
	V=10V
	Nei
	Tydelige strømninger men ingen kjededannelser. Få tydelige partikler, muligens er de for små.

	’’
	turp0p1V20V
	’’
	V=20V
	Nei
	Sterke strømninger ved påtrykt felt. Ingen kjededannelser.

	’’
	turp0p1Trigger
	’’
	V0=0V
Vmax=27V
	Nei
	Konveksjon – for sterk strømning.

	’’
	turp0p05Trigger
	Terpentin + 0.048g mod. lap.
	V0=0V

Vmax=27V
	Nei
	Konveksjon, prøven tørker.

	’’
	silicon0p05Trigger
	Silicon + 0.050g mod. lap.
	V0=0V
Vmax=27V
	Nei
	For store partikler, kan ligne på aggregering i stedet for kjededannelser.

	’’
	silicon0p1Trigger
	Silicon + 0.1g mod. lap.
	V0=0V

Vmax=27V
	Muligens
	Definitivt reaksjon, store partikler – kan også være aggregering.


	Dato
	Filnavn
	Prøve
	Spenning
	Kjeder?
	Kommentar

	22.mars
	silicon0p05T
	Silicon + 0.05g mod. Lap.
	V0=0V
Vmax=27V
	Nei
	Filmen er upålitelig da den ser ut til å inneholde to forskjellige eksperimenter.

	’’
	silicon0p05T2
	’’
	V0=0V

Vmax=15.7V
	Ja
	Fine kjeder. Første kjede ved 10V

Kan være enkelte ”kjeder” som ligner mer på aggregering. 

	’’
	silicon0p05T3
	’’
	V0=0V

Vmax=23.4V
	Muligens
	En fin kjede av små partikler, resten kan se ut som enten kjeder eller aggregater av store partikler.

	’’
	silicon0p05T4
	’’
	V0=0V

Vmax=27V
	Muligens
	En kjede kanskje, men store partikler innenfor gapet ødelegger.

	’’
	silicon0p1T5
	Silicon + 0.1g mod. lap.
	V0=0V

Vmax=15.8V
	Ja
	Tegn på kjededannelser. Enkelte fine kjeder med små partikler. Større partikler ødelegger mot slutten.

	’’
	silicon0p1T6
	’’
	V0=0V

Vmax=14V
	Ja
	Tegn på kjeder. Gapet fylles til slutt av store partikler, ligner derfor på aggregater i stedet.

	’’
	silicon0p1T7
	’’
	V0=0V

Vmax=13V
	Muligens
	Tegn på kjeder. (første kjede:V=8.7V)

Ødelegges av store partikler som fyller gapet og usynliggjør eventuelle kjeder.


	Dato
	Filnavn
	Prøve
	Spenning
	Kjeder?
	Kommentar

	22. mars
	silicon0p1T8
	Silicon + 0.1g mod. lap.
	V0=0V

Vmax=13V
	Ja
	Fine kjeder før store partikler dominerer på slutten.

	’’
	silicon0p1T9
	’’
	V0=0V

Vmax=10V
	Ja
	Ser dannelsen av 2-3 fine kjeder.

	’’
	silicon0p1T10
	’’
	V0=0V

Vmax=8V
	Nei
	Samling av partikler innenfor gapet men ingen kjeder. For lav spenning (?)

	’’
	silicon0p05T11
	Silicon + 0.05g mod. Lap.
	V0=0V

Vmax=10V
	Ja
	Har kun film etter at kjedene er dannet.

	’’
	silicon0p05T12
	’’
	V0=0V

Vmax=10V
	Ja
	Dannelse av 2-3 fine kjeder. Første kjede ved 9.6V

	’’
	silicon0p05T13
	’’
	V0=0V

Vmax=5V
	Nei
	Ingen kjeder ved så lave spenninger. Elektroden løsnet fra glassplaten under. 

	’’
	turp0p05T1
	Terpentin + 0.048g mod. lap.
	V0=0V
Vmax=25V
	Nei
	Tar dråpen fra bunnen av prøven. Noe oppsamling i gapet ved høy spenning men ingen kjeder. Sterke strømninger, stor partikkel i veien.

	’’
	turp0p05T2
	’’
	’’
	Nei
	Prøve fra bunnen av prøven. Fin størrelse på partiklene, ingen kjeder.

	’’
	turp0p05T3
	’’
	’’
	Muligens
	Størrelse ok, tegn på aggregater/kjeder i øverste gap. Prøven fordamper mot slutten.


	Dato
	Filnavn
	Prøve
	Spenning
	Kjeder?
	Kommentar

	22. mars
	turp0p1T4
	Terpentin + 0.105g mod.lap
	V0=0V

Vmax=27V
	Muligens
	Dårlig film- elektroden forsvinner ut av bildet. Tegn på aggregater/kjeder på slutten men rives bort – konveksjon.

	’’
	turp0p1T5
	’’
	’’
	Ja
	Fin ansamling av kjeder i øverste gap. Partiklene er større pga sedimentering – ok. Konveksjon ødelegger tidvis kjedene men de bygges opp igjen. Stor dråpe – 5ul

	’’
	turp0p1T52
	’’
	V=konstant=27V
	Ja
	Fortsettelse på forrige film. Ser at kjedene fyller gapet. Ligner mer på kjeder enn aggregater.

	’’
	turp0p1T6
	’’
	V0=0V

Vmax=20V
	Muligens
	Diffuse kjeder på slutten – konveksjon. Små partikler

	’’
	turp0p1T7
	’’
	V=20V
	Nei
	Konveksjon, små, blanke partikler.

	’’
	turp0p1V20VT8
	’’
	V=20V
	Muligens
	Tegn på kjeder ved t=1:30. Ødelegges av konveksjon. Fordamper vekk til slutt.

	’’
	turp0p1V20VT9
	’’
	V=20V
	Nei
	Fordamper ved t=1:30. Viser til slutt en fordampet prøve. Ingen tegn på kjeder. Lag av tørket terpentin ødelegger bildekvaliteten.

	’’
	turp0p1T10
	’’
	V0=0V

Vmax=20V
	Ja
	Konveksjon men tegn på kjeder.

	’’
	turp0p1T11
	’’
	V0=0V

Vmax=15V
	Nei
	Sterke strømninger, små partikler.

	’’
	turp0p1T12
	’’
	V0=0V

Vmax=27V
	Nei
	Små partikler, innslag av store. Konveksjon og sterke strømninger.


	Dato
	Filnavn
	Prøve
	Spenning
	Kjeder?
	Kommentar

	22. mars
	turp0p05T13
	Terpentin + 0.048g mod. lap
	V0=0V

Vmax=27V
	Muligens
	Tegn på begynnende kjeder ved 0:30 men ødelegges av konveksjon. Prøven tørker for fort.

	’’
	turp0p05T14
	’’
	’’
	Muligens/Nei
	Tegn på begynnende kjeder, ødelegges av konveksjon. Prøven tørker. Deretter vanskelig å se tegn på kjeder.


	Dato
	Filnavn
	Prøve
	Spenning
	Kjeder?
	Kommentar

	23. mars
	turp0p1L100
	Terpentin + 0.105g mod.lap
	V0=0V

Vmax=27V
	Nei
	Forsøker med 100x linse i stedet for 40x. Må dekke prøven med dekkglass for å beskytte prøven og elektroden. Stort gap men diffust bilde.

	’’
	turp0p1TV1
	’’
	’’
	Nei
	Skiftet linse til 40x igjen men fortsatte med dekkglass for å prøve å unngå konveksjon og fordamping. Utydelig bilde og ingen kjeder.

	’’
	turp0p1TV2
	’’
	’’
	Nei
	Utydelige partikler, prøven tørker raskt. Er nå uten dekkglass igjen.

	’’
	turp0p05TV3
	Terpentin + 0.048g mod. lap
	 ’’
	Ja
	Tegn på fine kjeder av små partikler ved Vmax. Prøven fordamper og kjedene blir mer utydelige.

	’’
	turp0p05TV4
	’’
	’’
	Muligens
	Tegn på kjeder, men ødelegges av konveksjon. Prøven tørker til slutt.

	’’
	turp0p05TV5
	’’
	’’
	Nei
	Konveksjon, prøven tørker til slutt.

	’’
	turp0p05TV6
	’’
	V0=0V

Vmax=23.1V
	Nei
	Kanskje begynnende kjeder, ødelegges av konveksjon. Tørker til slutt.

	’’
	turp0p05TV7
	’’
	V0=0V

Vmax=27V
	Ja/

Muligens
	Tegn på kjeder. Ødelegges av konveksjon og fordamping.

	’’
	turp0p05cover
	’’
	’’
	Nei
	Stor partikkel kommer i gapet. Ellers ingenting.

	’’
	turp0p05cover2
	’’
	’’
	Muligens
	Tegn på kjeder etter 3 min ved Vmax. 


